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Nazwa i adres / Name and address

INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH
LABORATORIUM BADAN WYTRZYMALOSCIOWYCH MATERIALOW
ul. Ksiecia Bolestawa 6
01-494 Warszawa

Kod identyfikacji

dziedziny/przedmiotu badan

Dziedzina/przedmiot badan:

- Ji8

Badania mechaniczne wyrob6w i materiatéw konstrukcyjnych / Mechanical tests of construction
products and materials

Wersja strony/Page version: A

) Kod identyfikacyjny zgodnie z zatgcznikiem do dokumentu DAB-07 dostepnym na stronie internetowej www.pca.gov.pl /
The identification code according to the Annex to document DAB-07, available at PCA website www.pca.gov.pl

KIEROWNIK DZIALU AKREDYTACJI
BADAN MECH CZN\YCH | FIZYCZNYCH

Niniejszy dokument jest zatacznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 430 z dnia 06.10.2022 r.

Cykl akredytacji od 18.09.2023 r. do 16.10.2027 r.

Status akredytacji oraz aktualno$¢ zakresu akredytacji mozna potwierdzi¢ na stronie internetowej PCA www.pca.gov.p/

This document is an annex to accreditation certificate No AB 430 of 06.10.2022
Accreditation cycle from 18.09.2023 to 16.10.2027

The status of accreditation and validity of the scope of accreditation can be confirmed at PCA website www.pca.gov.p/
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Laboratorium Badar Wytrzymatosciowych Materiatéw

ul. Ksiecia Bolestawa 6; 01-494 Warszawa

Przedmiot badan/wyréb

Rodzaj dziatalnosci/badane
cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Metale, stopy metali

Wiasnosci mechaniczne:

- sita,

- przemieszczenie,

- wyrazna granica plastycznosci Re,
- umowna granica plastycznosci Rp,
- wytrzymato$c¢ na rozcigganie Rm,
- wydtuzenie A,

- przewezenie Z,

- modut sprezystosci podtuznej E.
Zakres sity: do 250 kN,

Metoda badania:
- préba rozciggania w temperaturze
pokojowej

PN-EN ISO 6892-1:2020-05 Metoda B
PB-4/31 edycja 11 z dnia 17.08.2022 r.

Metale, stopy metali,

materiaty kompozytowe,
wyroby z metali, stopéw metali i
kompozytéow

Wiasnosci mechaniczne:

- sita,

- przemieszczenie,

- naprezenie,

- odksztafcenie,

- odksztatcenie przy $cinaniu,

- strzatka ugiecia,

- wytrzymato$¢ na rozcigganie,

- wytrzymatosc na Sciskanie,

- wytrzymatos$¢ na zginanie,

- wytrzymato$¢ cinanie,

- wytrzymatos$¢ Scinanie miedzy-
warstwowe,

- modut sprezysto$ci przy rozcigganiu,
- modut sprezystosci przy zginaniu,
- modut sprezystosci przy $cinaniu.
Zakres:

sita do 250 kN,
przemieszczenie do 75 mm
Metoda badania:
- préba rozciggania/$ciskania/zginania w
temperaturze pokojowe;.

PB-8/31,edycja 4 z dnia 17.08.2022 1.

Wersja strony: A
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PCA Zakres akredytacji Nr AB 430

Wykaz zmian
Zakresu Akredytacji Nr AB 430

Status zmian: wersja pierwotna — A

Zatwierdzam status zmian

KIEROWNIK DZIALU AKREDYTACJI
| FIZYCZNYCH

040067

a: 18.09.2023 r.
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